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Abnahmepriifzeugnis (EN 10204-3.1)

covestro

Covestro Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
D-51373 LEVERKUSEN

ALBIS Distribution GmbH & Co. KG
APZ Empfanger qgﬂ/?4

Muhlenhagen 35
D-20539 HAMBURG

Datum 2023-07-18

Seite 1
Produktname Produktnummer
BAYBLEND T80 XG 84860345
901482 BBS910
PE-SACK 25KG CP1-HT-PAL 1000KG
Kundenbestelldaten
Warenempfanger Bestellmenge lhre Bestellnummer
9047870 Schenker Deutschland AG 3000 KG 4500679695 00010
Auftragsdaten
Auftragsnummer Liefernummer Liefermenge Anzahl Packstlicke
3014048747 / 10 4007604404 / 10 3000 KG 4
Chargendaten
Charge Liefermenge
11CB3E3090 1975 KG
Priifung Methode Ergebnis Spezifikation Einheit
MVR ISO 1133 28,1 22,0-32,0 cm?10min
260°C /5.0 kg
Delta L DIN 6174 /| ASTM D 2244 -0,26 -0,35-0,35
Delta a DIN 6174 / ASTM D 2244 0,02 -0,45-0,45
Delta b DIN 6174 / ASTM D 2244 -0,06 -0,45-0,45
Delta E DIN 6174 / ASTM D 2244 0,27 <=0,60

Bei Ruckfragen zu diesem Prifzeugnis ist Ihr Ansprechpartner
Dr. Uli Franz TECHNICAL PRODUCT MANAGEMENT POLYCARBONATES
Mail: COA.PCS@covestro.com

1. Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig.

2. Die vorstehenden Angaben und Priifwerte stellen keine Beschaffenheits-Zusicherung oder Garantiezusage dar. Diese Mitteilung entbindet
den Kunden nicht von der Wareneingangskontrolle. .

3. Dieser Priifbefund ist durch einen von Covestro benannten, unabhéngigen Abnahmebeauftragten bestatigt.



